Ministerio Servicio Nacional de
de Vivienda, Construccién Capacitacidn para la Industria
y Saneamiento de la Construccion - SENCICO

“ANO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO"

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
LABORATORIO DE AGREGADOS Y CONCRETO

EXPEDIENTE 1689562-041 - 2014
PETICIONARIO : INMOBILIARIA E INVERSIONES SAN FERNANDO S.A.
ATENCION : ING. PEDRO SALAS MURILLO
OBRA : INMOBILIARIA E INVERSIONES SAN FERNANDO S A.
UBICACION : PARCELA 10234 FUNDO SANTA INES - PUENTE PIEDRA
FECHA DE RECEPCION : SAN BORJA, 20 DE AGOSTO DEL 2014
FECHA DE RECEP. DE MATERIALES : SAN BORJA, 28 DE AGOSTO DEL 2014
FECHA DE CANCELACION : SAN BORJA, 28 DE AGOSTO DEL 2014 (FACT. No. 040-039184)
FECHA DE EMISION : SAN BORJA, 05 DE SETIEMBRE DEL 2014
INFORME DE ENSAYO (PAGINA 01 DE 01)
Codigo : NTP 331.040: 2006
Titulo : UNIDADES DE ALBANILERIA. Ladrillo hueco ceramico para techos y entrepisos aligerados.
Norma : Requisitos
Cadigo : NTP 399.613: 2005
Titulo ¢ UNIDADES DE ALBANILERIA. Métodos de muestreo y ensayo de ladriflos
de arcilla usados en albanileria.
Ensayo : Método de ensayo de flexo-traccion
N® DENOMINACION CARGA | LUZLIBRE | ANCHO | ALTURA [MODULO DE ROTURA
(daN) (cm) (cm) (cm) (daNfem?)
1 367.65 24.50 2515 14.95 240
2 392.16 24 40 25.10 14,95 2.56
3 44118 24.60 25.15 14.95 2.90
4 LADRILE‘?&? LARK 44118 24,60 25.05 14.95 2.91
5 BOVEDILLA 15 @ 50 FIRTH 44118 24.40 2515 15.00 2.85
6 (LADRILLO DE TECHO ) 441,18 2450 2515 15.10 2.83
7 MARCA LARK 392.16 24 40 25.10 15.00 2.54
8 416.67 2450 25.15 15.00 2.71
9 44118 24.60 2510 14.95 2.90
10 392.16 24.50 25.15 14.95 2.56
PROMEDIO 2.72

NOTA ILUSTRATIVA: 1 daN/cm2 = 1,02 kg/cm2

NOTA: SE ENSAYO EL ESPECIMEN, TOMANDO COMO REFERENCIA LAS NTPs 399.613-2005 Y 331.040-2006.

LOS RODILLOS DE APOYQ FUERON UBICADOS DE TAL FORMA QUE SU EJE VERTICAL COINCIDIERA CON EL EJE
DE LA PARED O CELDA EXTREMA, TAL COMO LO INDICA LA NTP 331.040.

OBSERVACIONES:
1)Muestreo e identificacion realizados por el peticionario.
2) Segun lo indicado por el peticionario, la muestra procede de la Ladrillera Lark ; Tipo Bovedilla 15 @ 50 Firth (Ladrillo de Techo) ;
Marca Lark.
3) El presente documento no debera reproducirse sin la autorizacion escrita del laboratorio, salvo que la reproduccién sea
en su totalidad (GUIA PERUANA (NDECOPI: G004 : 1993).
Equipos Utilizados :
_Calibrador de longitud utilizado : 534-101, calibrado con Indecopi (Certificado de Calibracion LLA- 483 -2013).
_Equipo utilizado : VERSA TESTER , calibrado con CELDA EIRL { Certificado de Calibracion CMC -124 -2013 / CMC -125 - 2013), patrones

trazados con Morehouse No. De serie C - 8295 / C-8294 Clase A, calibrado de acuerdo a la norma ASTM E74-06 (Certificado de Calibracion de
Reporte No. C-8294D0512). - __._-' .
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Ministerio B Servicio Nacional de
de Vivienda, Construccion Capacitacion para la Industria
y Saneamiento de la Construccién - SENCICO

“ANO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO"

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
LABORATORIO DE AGREGADOS Y CONCRETO

EXPEDIENTE 168952-02 N - 2014

PETICIONARIO : INMOBILIARIA E INVERSIONES SAN FERNANDO S.A.
ATENCION : ING. PEDRO SALAS MURILLO

OBRA : INMOBILIARIA E INVERSIONES SAN FERNANDO S.A.
UBICACION : PARCELA 10234 FUNDO SANTA INES - PUENTE PIEDRA

FECHA DE RECEPCION : SAN BORJA, 20 DE AGOSTO DEL 2014

FECHA DE RECEP. DE MATERIALES : SAN BORJA, 28 DE AGOSTO DEL 2014

FECHA DE CANCELACION : SAN BORJA, 28 DE AGOSTO DEL 2014 (FACT. No. 040-039184)
FECHA DE EMISION : SAN BORJA, 03 DE SETIEMBRE DEL 2014

INFORME DE ENSAYO (PAGINA 01 DE 01)

Codigo : NTP 399.613: 2005
Titulo : UNIDADES DE ALBANILERIA. Métodos de muestreo y ensayo de
ladrillos de arcilla usados en albaiileria.
Método de Ensayo : ALABEO
CONCAVO CONVEXO
DENOMINACION (mm) (mm)
SUPERFICIE BORDE | SUPERFICIE| BORDE
0 0 1 0
0 0 0 0
0 0 0 1
LADRILLERA LARK 1 0 0 0
TIPO BOVEDILLA 15@ 50 FIRTH 0 1 0 0
{ LADRILLO DE TECHO )
MARCA LARK 0 0 0 0
0 0 1 0
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
OBSERVACIONES:

1) Muestreo e identificacion realizados por el peticionario.

2) Segun lo indicado por el peticionario, la muestra procede de la Ladrillera Lark ; Tipo Bovedilla 15 @ 50 Firth (Ladrillo de Techo) ;
Marca Lark.

3) El presente documento no debera reproducirse sin la autorizacion escrita del faboratorio, salvo que la reproduccion sea
en su totalidad (GUIA PERUANA INDECOPI:; G004 : 1993).
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Ministerio _ Servicio Nacional de
de Vivienda, Construccion Capacitacién para la Industria
y Saneamiento de la Construccion - SENCICO

“ANO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO"

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
LABORATORIO DE AGREGADOS Y CONCRETO

EXPEDIENTE :68952-03 N -2014

PETICIONARIO : INMOBILIARIA E INVERSIONES SAN FERNANDO S.A.
ATENCION : ING. PEDRO SALAS MURILLO

OBRA - INMOBILIARIA E INVERSIONES SAN FERNANDO S.A.
UBICACION : PARCELA 10234 FUNDO SANTA INES - PUENTE PIEDRA

FECHA DE RECEPCION : SAN BORJA, 20 DE AGOSTO DEL 2014

FECHA DE RECEP. DE MATERIALES : SAN BORJA, 28 DE AGOSTO DEL 2014

FECHA DE CANCELACION : SAN BORJA, 28 DE AGOSTO DEL 2014 (FACT. No. 040-039184)
FECHA DE EMISION : SAN BORJA, 02 DE SETIEMBRE DEL 2014

INFORME DE ENSAYO (PAGINA 01 DE 01)

Cadigo : NTP 399.613: 2005
Titulo : UNIDADES DE ALBANILERIA. Métodos de muestreo y ensayo de ladrillos
de arcilla usados en albaiileria.
Método de Ensayo : MEDIDA DEL TAMANO
DENOMINACION LARGO ANCHO ALTURA
(mm) {mm) {mm)
2515 431.0 149.5
251.0 431.5 149.5
251.5 431.0 149.5
LADRILLERA LARK 250.5 431.0 149.5
TIPO BOVEDILLA 15@ 50 FIRTH 251.5 431.0 150.0
{ LADRILLO DE TECHO )
MARCA LARK 251.5 431.0 151.0
251.0 431.0 150.0
251.5 431.0 150.0
251.0 430.5 149.5
251.5 431.0 149.5
PROMEDIO 251.0 431.0 150.0
OBSERVACIONES:

1) Muestreo e identificacion realizados por el peticionario.

2) Cada medida promedio se obtiene como promedio de las cuatro medidas entre los puntos medios de los bordes
terminales de cada cara.

3) Seguin lo indicado por el peticionario, la muestra procede de la Ladrillera Lark ; Tipo Bovedilla 15 @ 50 Firth ( Ladrillo de Techo ) ;
Marca Lark.

4) El presente documento no debera reproducirse sin la autorizacion escrita del laboratorio, salvo que la reproduccion sea
en su totalidad (GUIA PERUANA INDECOPI: G004 : 1993).

Equipo Utilizado :

_Calibrador de longitud utilizado : 534-101, calibrado con Indecopi (Certificado de Calibracion LLA- 483 -2013). / i
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